
 

Measure Date Time Method Name Type Type Corr Sample Name
31/05/2021 15:10:55 Fe-01-M Unknown

Sample Name Operator Grade Norm Grade ID
OMW

Meas. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co
% % % % % % % % % %

1 0.0576 0.145 0.0892 0.0109 0.0091 0.0201 0.0114 0.0265 0.214 0.0033
2 0.0611 0.162 0.0896 0.0114 0.0091 0.0206 0.0119 0.0266 0.302 0.0033
3 0.0525 0.133 0.0897 0.0111 0.0088 0.0201 0.0114 0.0259 0.143 0.0035
4 0.0471 0.132 0.0892 0.0111 0.0090 0.0199 0.0111 0.0269 0.138 0.0035
5 0.0403 0.127 0.0894 0.0114 0.0091 0.0199 0.0115 0.0274 0.0885 0.0034
<x> 0.0517 0.140 0.0894 0.0112 0.0090 0.0201 0.0115 0.0267 0.177 0.0034
SD 0.0083 0.0140 0.00022 0.00021 0.00013 0.00030 0.00030 0.00055 0.0830 0.00012
RSD 15.98 9.98 0.244 1.86 1.49 1.47 2.63 2.05 46.87 3.45

Meas. Cu Nb Ti V W Pb Mg As Zr Bi
% % % % % % % % % %

1 0.00098 0.0221 0.0518 0.0062 0.0239 0.0067 0.0065 0.0049 0.0047 0.0135
2 0.00100 0.0219 0.0521 0.0063 0.0235 0.0071 0.0070 0.0056 0.0050 0.0138
3 0.00095 0.0217 0.0515 0.0061 0.0231 0.0067 0.0066 0.0054 0.0049 0.0132
4 0.00095 0.0215 0.0521 0.0059 0.0252 0.0067 0.0063 0.0054 0.0048 0.0136
5 0.00096 0.0222 0.0516 0.0062 0.0242 0.0071 0.0062 0.0052 0.0049 0.0136
<x> 0.00097 0.0219 0.0518 0.0061 0.0240 0.0069 0.0065 0.0053 0.0049 0.0135
SD 0.00002 0.00029 0.00030 0.00012 0.00081 0.00021 0.00031 0.00027 0.00008 0.00021
RSD 1.99 1.32 0.581 1.99 3.39 3.11 4.78 5.15 1.69 1.52

Meas. Ca Ce Sb Se Te Ta Zn Fe
% % % % % % % %

1 0.0028 0.0158 0.0066 <0.0010 0.0017 0.215 0.0098 99.0
2 0.0025 0.0159 0.0062 <0.0010 0.0020 0.223 0.0098 98.9
3 0.0025 0.0154 0.0061 <0.0010 0.0016 0.213 0.0093 99.1
4 0.0033 0.0163 0.0055 <0.0010 0.0018 0.227 0.0096 99.1
5 0.0031 0.0162 0.0061 0.0012 0.0018 0.228 0.0151 99.2
<x> 0.0028 0.0159 0.0061 0.0011 0.0018 0.221 0.0107 99.1
SD 0.00035 0.00036 0.00039 0.00007 0.00012 0.0070 0.0025 0.102
RSD 12.45 2.26 6.40 6.41 7.02 3.14 23.11 0.103


